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ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS E DE CONTEÚDO MINERAL
NA ÁREA DE CORREÇÃO DE FENDA ALVEOLAR POR DISTRAÇÃO

OSTEOGÊNICA – IN VIVO
MINERAL CONTENTS AND HISTOLOGICAL CHANGES OF THE WOUND HEALING IN THE

BONE DEFECT AREA CORRECTED WITH DISTRACTION OSTEOGENESIS – IN VIVO
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RESUMO

O objetivo deste estudo piloto foi de avaliar as alterações de características histológicas e
no conteúdo mineral na área de regeneração entre superfícies ósseas aproximadas por distra-
ção osteogênica. Foi criado cirurgicamente defeito alveolar, com 4 mm de largura, 6 mm em
comprimento e 10 mm em profundidade, em três suínos jovens Sus scropha. Os distratores
foram fixados no palato com a finalidade de transportar o segmento ósseo, delimitado por
corticotomia, no sentido do fechamento do defeito criado. A área do defeito foi recoberta
subperiostamente com membrana absorvível de colágeno e a ativação do parafuso foi iniciada
com 1 mm/dia. Os animais testados foram sacrificados no 27º e 48º de cicatrização e o animal
controle, que não passou por procedimento cirúrgico algum, foi sacrificado aos três meses de
idade. Análise histológica e de energia dispersiva por raios-X (EDXA) revelaram diferenças das
características do reparo em relação ao crescimento, observando-se a formação de pontes
ósseas entre as superfícies ósseas e deposição gradativa de elementos minerais até os 48 dias
de reparo. Ainda, menor densidade mineral foi observada na área de reparo.

UNITERMOS: regeneração óssea; distração osteogênica; membrana de colágeno; EDXA.

SUMMARY

The aim of this pilot study was to appraise the mineral contents and histological changes
in the woven bone formed between two bone surfaces approximated by osteodistraction.
Alveolar defect standardized with 4 mm in width, 6 mm in length and 10 mm in depth was
surgically generated in three female Sus scropha young pigs. Distraction devices were
attached on the palate in order to transport the bone segment towards the defect and
corticotomy was performed. The defect surface was covered with the collagen resorbable
membrane and the screw activation started at the rate of 1 mm/day. Experimental animals
were sacrificed on the 27th and 48th days of healing, and the control animal, that did not
undergo any surgical procedure, was sacrificed at about three months of age. The histological
study and the energy dispersive X-ray analysis were developed in each sample, and revealed
different characteristics between bone healing and growth. Although lower mineral density
was found at the healing zone, bone bridge formation and marked mineral peaks were noted
at the defect correction area in 48 days.

UNITERMS: bone healing; distraction osteogenesis; collagen membrane; EDXA.
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INTRODUÇÃO

Diversas estratégias para engenharia de tecido
ósseo, que atingem níveis satisfatórios, vêm sen-
do desenvolvidas na última década4,8,11,12,21,24,25. O
fechamento de defeito ósseo alveolar é um dos tó-
picos em que essas técnicas são amplamente
pesquisadas. Fenda alveolar congênita em pacien-
tes com fissura palatal e fenda adquirida, como
conseqüência de câncer bucal, são casos em que
existe a necessidade de correção alveolar, para re-
abilitação oral. Enxertos autógenos e alógenos,
assim como a distração osteogênica, têm apre-
sentado relativo sucesso no fechamento da fen-
da alveolar, mesmo no tratamento em huma-
nos12,21,24,25.

Baseado no conceito de regeneração sob tra-
ção do tecido ósseo, Guerrero et al.7 (2002) reco-
mendaram o uso da distração osteogênica em pa-
cientes com fissura de lábio e/ou palato. Este pro-
cedimento é mais apropriado para pacientes com
fissura não tratada até a idade dos 8 aos 11 anos,
quando técnicas tradicionais apresentam resulta-
dos limitados.

As membranas de colágeno podem ser aplica-
das com o objetivo de potencializar a osteogênese,
no entanto provocam atraso médio de dez dias
na regeneração. Por outro lado, pode-se observar
maior e mais duradoura deposição de Ca, contri-
buindo com o processo de regeneração e melho-
rando a qualidade do tecido ósseo2.

O tecido ósseo cicatricial difere do trabecular
na aparência histológica e na proporção de com-
ponentes minerais, porém a histo-dinâmica é mar-
cadamente similar em ambos. A análise mineral
do osso vem sendo estudada há muitos anos, de-
terminando o conteúdo elementar e sua correla-
ção com o desenvolvimento dos fenômenos bioló-
gicos neste tecido4. Dietas com baixo índice de cál-
cio provocam modificações nos compostos molecu-
lares do tecido, levando à perda óssea e aumento
no turnover ósseo14. O ambiente de formação e ci-
catrização óssea apresenta distinta relação Ca/P4,24,
assim como nos níveis de carbonato, que são alte-
rados durante o processo de cicatrização20.

Neste contexto, a relação Ca/P pode corrobo-
rar resultados histológicos, fornecendo uma aná-
lise mais completa e permitindo maior compreen-
são do fenômeno fisiológico. Assim, seria possível
caracterizar melhor a qualidade do tecido ósseo,
para movimentação dentária ou aplicação de im-
plante protético.

O processo de cicatrização óssea inicia com
acidose que é regulada pelo conteúdo de dióxido

de carbono, disponibilizando CaCO3 ao ambiente
local, o qual é reduzido durante a mineralização
dos cristais. O crescimento ósseo necessita de bai-
xos índices de dióxido de carbono e baixa propor-
ção Ca/P nos cristais, aumentando os índices de
ambos nos ossos maduros e reduzindo a taxa de
formação de novos cristais16. Petrovich et al.20

(2003) correlacionaram o conteúdo de carbonato
com a cicatrização óssea e os estágios de calci-
ficação, observando maior índice de carbonato em
estágios precoces, reduzindo à medida que ocor-
ria a maturação tecidual.

A proposição deste estudo piloto foi de anali-
sar histologicamente a evolução da regeneração
óssea na área de defeito ósseo corrigido por dis-
tração osteogênica em dois períodos experimen-
tais, comparando com a análise mineral nos mes-
mos estágios.

MATERIAL E MÉTODO

Experimento

Três jovens suínos Sus scropha fêmea na den-
tição mista foram alimentados com ração específi-
ca e tratados com vermífugo moído, dissolvido na
ração. Foi necessária a reposição mineral pela apli-
cação intramuscular de 2 mL de Fe(OH)2, devido
ao gênero e à idade dos animais. Os procedimen-
tos cirúrgicos foram desenvolvidos sob sedação
com 2 mL de acepromazina 1% e 4 mL de clori-
drato de ketamina. Para anestesia local, utilizou-
se 3 mL de lidocaína 2% com epinefrina como
vasoconstritor. Os procedimentos seguiram reco-
mendações éticas e legais para experimentos em
animais1,6.

A primeira etapa cirúrgica envolveu a criação
do defeito, padronizado com 4 mm de diâmetro
mésio-distal e 6 mm de comprimento vestíbu-
lo-palatal, quando foram extraídos os primeiros
molares decíduos e as corticais vestibular e pa-
latina foram removidas (Fig. 1A). A segunda etapa
consistiu na fixação dos distratores (Conexão®),
utilizando cinco miniparafusos para cada distrator
(1,5 mm de diâmetro e 6 mm de comprimento),
quatro deles no osso hospedeiro, com função
de ancoragem, e um no segmento transportado
(Fig. 1B), o qual foi posicionado 7 mm da borda
anterior do defeito alveolar. A corticotomia foi fei-
ta de acordo com a técnica descrita por Guerrero
et al.7 (2002). O período pós-operatório foi condu-
zido com a administração intramuscular de 1 ml
de penicilina e 3 ml de metronidazol.
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Após quarto dias de latência, para organiza-
ção do coágulo na área de tração, promoveu-se a
remoção do coágulo na área correspondente ao
defeito e aplicou-se a membrana reabsorvível
(Ossix – 3i) subperiostalmente. A remoção do coá-
gulo na área de pressão teve o objetivo de reiniciar
o processo de cicatrização na região analisada,
removendo eventual migração de tecido fibro-
epitelial e favorecendo a atividade da membrana.
A ativação do distractor foi iniciada neste momen-
to, sob a taxa de 0,5 mm a cada 12 horas durante
os quatro dias subseqüentes. No período pós-ope-
ratório, foram administrados 1 mL de penicilina e
3 mL de metronidazol, via intramuscular. O sacri-
fício dos animais testados foi feito com 10 mL de
cloreto de potássio 10%, aplicados via endovenosa,
no 27º e no 48º dias após a cirurgia de aplicação
da membrana. O animal controle, que não sofreu
procedimento cirúrgico algum, foi sacrificado aos
três mêses de idade, usando o mesmo método.

Análise Histológica

As peças foram fixadas em paraformaldeído 4%
salino, durante o período de sete dias consecuti-
vos. A desmineralização foi procedida com EDTA
10%, pH 7,4 em frascos de vidro de 50 mL, reno-
vando a solução a cada 48 horas, durante três
meses. Quando foi observada a consistência ade-
quada para o corte, as peças foram crioprotegidas
com soluções ascendentes de sacarose até 30%,
trocadas diariamente. A direção de corte foi deter-
minada e as peças foram imersas no composto de
congelamento OCT, então, foram congeladas com
hidrogênio líquido e adaptadas no criostato em –
17oC (Cryocut 1800 – Reichert-Jung). Os cortes

histológicos (5 µm and 10 µm) foram obtidos e
coletados com laminas de vidro recoberta com ge-
latina, então foram armazenadas por aproximada-
mente 72 horas antes dos procedimentos de colo-
ração. O método de coloração utilizado foi o da
hematoxilina-eosina de Harris e análise histológica
e fotomicrografias foram obtidas por meio de mi-
croscópio de luz Nikon Eclipse (E 600).

Análise de Energia Dispersiva por Raios-X
(EDXA) e Análise Semiquantitativa

Os fragmentos ósseos contendo a área do
defeito corrigido foram preparados para análise
elementar e estudadas por Análise de Energia
Dispersiva por Raios-X, como descrito a seguir. As
peças foram inseridas em solução de hipoclorito
de Sódio 0.5% de uso odontológico, por 15 minu-
tos, então foram lavados em água destilada por
20 minutos e desidratados em 40oC. Os fragmen-
tos ósseos desidratados foram macerados até que
fosse obtido pó de fina granulação, então foram
armazenados em diferentes tubos eppendorff, de
acordo com a amostra. Os ossos macerados fo-
ram solubilizados em água de MilliQ e transferi-
dos imediatamente para uma fina película de car-
bono (0.5% Formvar) recobrindo as grades de co-
bre (300 mesh)14.

Os corpos de prova foram analisadas em mi-
croscópio Joel 1200 EX equipado com sistema
analítico Noran-Voyager. O espécime, originalmen-
te de cobre, foi transferido por um de grafite. As
regulagens para registros dos dados foram: volta-
gem de aceleração = 80 kV, lifetime = 100s,
deadtime = 20%, angulação da incidência dos
raios-X com o corpo de prova = 30o e tamanho do

Figura 1 – Procedimentos experimentais, vista palatal: A - defeito ósseo e osteotomia do segmento transportado;
B - instalação do distrator.
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spot do feixe = 60 nm (diâmetro), aproximada-
mente.

Para análise semiquantitativa dos átomos de-
tectados nas três amostras analisadas, 10 espec-
tros foram obtidos em 10 diferentes regiões de
cada amostra. Média aritmética e desvio padrão
foram calculadas por meio do programa Excel e
os resultados elementares foram apresentados em
percentagem atômica.

RESULTADOS

Análise Histológica

No grupo controle foi observado osso sadio,
apresentando aposição lamelar no tecido medular,
compatível com crescimento aposicional (Fig. 2A).
Nos grupos experimentais, a análise histológica
revelou quadros distintos entre si e em relação ao
grupo controle. No grupo de 27 dias após a aplica-
ção da membrana, foi observado contato íntimo
entre as superfícies corticais aproximadas e for-
mação de espículas ósseas no tecido medular, a
partir do osso hospedeiro em direção do segmen-
to transportado. A formação de pontes ósseas en-
tre ambas as superfícies foi observado no quadra-
gésimo – oitavo dia de cicatrização, confirmando
o fechamento do defeito ósseo (Fig. 2B). Todos
os grupos analisados apresentaram ausência de
proliferação de tecido fibro-epitelial, sugerindo
efetividade ma aplicação da membrana.

Análise Mineral

A análise de energia dispersiva por raios-X
(EDXA) desenvolvida no osso controle apresentou
elementos típicos, como C, O, Ca, P e Mg (Fig. 3A).

Figura 2 – Lâminas histológicas: A - osso em cresci-
mento (10×); B - pontes ósseas (setas) no local de apro-
ximação dos ossos ao 48º dia de cicatrização (20×).

Figura 3 – Espectro apresentando os elementos detectados: A) no osso em crescimento (controle), B) no cicatricial
aos 27 dias e C) aos 48 dias.

Os mesmos elementos foram também detectados
nos tecidos cicatriciais dos grupos experimentais
(Figs. 3B e 3C), entretanto em proporções dife-
rentes.

DISCUSSÃO

Apesar da capa fibro-cartilaginosa, recobrindo
a superfície do segmento transportado na área de
pressão, percebida por Samchukov et al.24 (2003)
e da melhor qualidade óssea obtida com membra-
nas não absorvíveis em relação às absorvíveis, no
presente estudo, observou-se fechamento do de-
feito alveolar em 48 dias5,10. Esses dados confir-
mam os resultados encontrados por Henkel et al.8

(2001) e Proussaefs et al.21 (2003).
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Concordando com o estudo de Pearsall et al.13

(1992), aos 28 dias de regeneração, osteoblastos
migraram ao longo da capa fibrosa iniciando a
calcificação. Observou-se a continuidade nesse
processo à medida que aumentava o conteúdo
mineral e reduzia a incorporação de carbonato,
caracterizando assim a maturação das fibras
colágenas17. Estes resultados foram demonstrados
na Tabela 1, pelo conteúdo aumentado de carbo-
no e reduzido de cálcio e fósforo no 27º dia cica-
trização, quando comparados com o osso contro-
le (Fig. 3A). A partir deste estágio até o 48º dia,
os conteúdos de cálcio e fósforo aumentaram
substancialmente, coincidindo com a redução na
porcentagem de carbono (Tabela 1). Na mesma
direção, Petrovich et al.20 (2003) reportaram au-
mento na quantidade de carbonato durante a fase
de calo celular/fibroso, iniciando a redução na
fase calo condróide e, gradualmente, aproximan-
do-se dos níveis encontrados no osso fibroso (Ta-
bela 1).

Incrementos de Ca, P e Mg foram observados
durante os 48 dias de cicatrização (Tabela 1), com-
binados com aumento na relação Ca/P (Tabela 2),
o que sugere deposição mais rápida de cálcio que
de fósforo nos cristais e a presença de CaCO3 na
fase de calo fibroso, quando o pico de carbono foi
maior também16,22. Parker et al.18 (2000) reportou
formação de nódulo de mineralização óssea em
cultura primária de tecido humano entre três e cin-
co semanas, o qual continha marcado pico de cál-
cio e fósforo. As membranas de colágeno retarda-
ram a atividade osteogênica em aproximadamente
10 dias, no entanto provocaram deposição de cál-
cio gradualmente aumentada3 que, provavelmen-

te, contribuiu com o aumento da relação Ca/P (Ta-
bela 2).

A alta contagem de picos de carbono percebida
em 27 dias de cicatrização (Fig. 3B), quando a rela-
ção C/O apresentou aumento relevante, sugeriu am-
biente de hipóxia na fase de calo fibroso. Estes re-
sultados concordam com o estudo de Heppenstall et
al.9 (1975), que encontraram baixo consumo de oxi-
gênio durante o período de formação de novo tecido
ósseo, refletindo metabolismo anaeróbico. O alto
desvio padrão indicou variação no conteúdo de car-
bono e oxigênio em diferentes áreas da amostra, pro-
vavelmente devido a diferença na fase biológica em
cada área. Ao longo do processo de mineralização, o
pico de carbono reduzia à medida que o de oxigê-
nio aumentava, reduzindo a proporção C/O, porém
não atingindo os níveis do osso controle.

No dia 48 de cicatrização, tal bio-engenharia
de tecido ósseo apresentou-se como uma alterna-
tiva eficaz para enxertia secundária e terciária.
Características histológicas desejáveis para movi-
mento dentário foram observadas na área de rege-
neração (Figs. 2B e 2C), especialmente devido à
atividade osteogênica e baixa densidade óssea. Es-
ses resultados corroboram o estudo de Midget et
al.14 (1981), que induziram com sucesso dieta com
baixo teor de cálcio para aprimorar o movimento
dentário, entretanto provocando alterações sistê-
micas. A ortodontia é mais rapidamente procedi-
da através da área de regeneração óssea precoce13,
porém maior absorção radicular foi observada por
Nakamoto et al.15 (2002), sugerindo que a indução
pode ter sido provocada por estímulo mecânico e
conseqüências biológicas de fatores de crescimen-
to e citocinas.

 C O Ca P Mg 

Controle 50,82 ± 6,88 16,5 ± 5,14 20,04 ± 1,89 11,94 ± 1,09 0,56 ± 0,09 
27 dias 77,64 ± 6,08 6,78 ± 2,78 10,13 ± 3,13 5,25 ± 1,38 0,19 ± 0,07 
48 dias 64,38 ± 5,38 11,91 ± 2,09 15,89 ± 2,16 7,42 ± 1,18 0,41 ± 0,1 

TABELA 1 – Porcentagem atômica dos elementos detectados nos tecidos analisa-
dos por EDXA nas três amostras.

TABELA 2 – Relação de Ca/P e de C/O encontradas nas três amostras.

 Ca/P C/O 

Controle 1,67 ± 0,03 3,3 ± 1,2 
27 dias 1,92 ± 0,38 13,4 ± 6,2 
48 dias 2,15 ± 0,11 5,6 ± 1,4 
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CONCLUSÃO

Os resultados encontrados neste estudo piloto
sugerem que a distração osteogênica associada às
membranas reabsorvíveis de colágeno podem ser
utilizadas na correção tardia de defeito ósseo, pro-
porcionando formação de pontes ósseas na área
do defeito em 48 dias de cicatrização. Apesar da
qualidade do osso regenerado ser similar, sob o
ponto de vista histológico e do conteúdo mineral,
ao osso em crescimento (controle), menor densi-
dade mineral foi observada.
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